ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ высокотемпературного отжига металлов и сплавов методом электронно-лучевого воздействия в вакуумной и газовой среде, включающий в себя проведение нагрева в условиях высокого вакуума и в условиях газовой среды, отличающийся тем, что, нагрев проводят при температуре от 20°С до 2500°С и скорости нагрева от 10°С/с до 500°С/с в течении нескольких десятков часов.
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