ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ очистки нефтесодержащих сточных вод, включающий добавление коагулянта на основе алюминийсодержащего компонента, с последующим сгущением и фильтрацией осадка, отличающийся тем, что в качестве алюминийсодержащего компонента используют сплав алюминия со сплавом Вуда, при следующем соотношении металлов в сплаве, масс.%: сплав Вуда 5-15; алюминий-остальное;
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что сплав алюминия со сплавом Вуда в количестве 10-50 г/т добавляют в нефтесодержащую сточную воду.
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