ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Плоский гипсокартон, содержащий:
слой сердечника плиты, содержащий затвердевший гипс;
передний бумажный покрывающий лист, имеющий внешнюю поверхность и внутреннюю поверхность, причём внутренняя поверхность находится в контакте с первой лицевой стороной слоя сердечника плиты, причем передний бумажный покрывающий лист не имеет множество перфорационных отверстий; и
задний бумажный покрывающий лист, имеющий внешнюю поверхность и внутреннюю поверхность, причём внутренняя поверхность находится в контакте со второй лицевой стороной слоя сердечника плиты;
при этом слой сердечника плиты расположен между передним бумажным покрывающим листом и задним бумажным покрывающим листом, а задний бумажный покрывающий лист имеет множество перфорационных отверстий, проходящих сквозь него; и при этом слой сердечника плиты получен в результате затвердевания водной суспензии, содержащей воду и штукатурный гипс, между передним бумажным покрывающим листом и задним бумажным покрывающим листом, причём штукатурный гипс содержит полугидрат сульфата кальция, а водная суспензия содержит:
по меньшей мере 60% мас. указанного полугидрата сульфата кальция в расчете на сухое вещество,
от около 500 частей по массе до около 3000 частей по массе хлорид-анионов на 1000000 частей по массе указанного полугидрата сульфата кальция, и воду при массовом соотношении воды к полугидрату сульфата кальция от 0,2:1 до 1,2:1, причем задний покрывающий лист имеет плотность покрытия перфорацией в диапазоне от около 5 перфорационных отверстий/дюйм2 (1 дюйм2 = 6,45 см2) до около 50 перфорационных отверстий/дюйм2.
2. Гипсокартон по п.1, где водная суспензия содержит:
по меньшей мере 90% мас. указанного полугидрата сульфата кальция в расчете на сухое вещество, причем водная суспензия содержит от около 500 частей по массе до около 2000 частей по массе указанных хлорид-анионов на 1000000 частей по массе указанного полугидрата сульфата кальция, и причем каждая перфорационное отверстие определяет размер отверстия в диапазоне от около 0,01 дюйма (0,025 см) до около 0,02 дюйма (0,051 см).
3. Гипсокартон по п.1, отличающийся тем, что каждое перфорационное отверстие определяет размер отверстия в диапазоне от около 0,005 дюйма (0,013 см) до около 0,1 дюйма (0,254 см).
4. Гипсокартон по п.1, отличающийся тем, что задний покрывающий лист имеет плотность покрытия перфорацией в диапазоне от 12 перфорационных отверстий/дюйм2 (1 дюйм2 = 6,45 см2) до 25 перфорационных отверстий/дюйм2.
5. Гипсокартон по п.1, отличающийся тем, что затвердевший гипс образован из синтетического гипса, содержащего одну или более хлоридных солей, причём указанные хлоридные соли обеспечивают по меньшей мере часть указанных хлорид-анионов.
6. Гипсокартон по п.5, отличающийся тем, что водная суспензия содержит от около 1000 частей по массе до около 3000 частей по массе хлорид-анионов на 1000000 частей по массе указанного полугидрата сульфата кальция.
7. Способ изготовления плоского гипсокартона по п. 1, включающий:
приготовление водной суспензии, содержащей смесь воды и штукатурного гипса, причём штукатурный гипс содержит полугидрат сульфата кальция, а водная суспензия содержит смесь из:
по меньшей мере 60% мас. указанного полугидрата сульфата кальция в расчете на сухое вещество, от около 500 частей по массе до около 3000 частей по массе хлорид-анионов на 1000000 частей по массе указанного полугидрата сульфата кальция, и воды при массовом соотношении воды к полугидрату сульфата кальция от 0,2:1 до 1,2:1;
распределение водной суспензии между передним бумажным покрывающим листом и задним бумажным покрывающим листом, причём каждый бумажный покрывающий лист имеет внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;
при этом задний бумажный покрывающий лист имеет множество перфорационных отверстий, проходящих сквозь него, и водная суспензия находится в контакте с внутренними поверхностями переднего бумажного покрывающего листа и заднего бумажного покрывающего листа, причем задний бумажный покрывающий лист имеет плотность покрытия перфорацией в диапазоне от около 5 перфорационных отверстий/дюйм2 (1 дюйм2 = 6,45 см2) до около 50 перфорационных отверстий/дюйм2;
затвердевание полугидрата сульфата кальция с образованием панели, содержащей слой гипсового сердечника, содержащий дигидрат сульфата кальция;
сушку панели и нарезание панели на плиты гипсокартона, имеющие один или более заданных размеров.
8. Способ по п.7, дополнительно включающий: выполнение множества перфорационных отверстий в заднем бумажном покрывающем листе с использованием устройства для перфорации стеновой панели.
9. Способ по п.7, в котором бумага для заднего бумажного покрывающего листа подается с валика с множеством перфорационных отверстий, имеющихся в заднем бумажном покрывающем листе до того, как задний бумажный покрывающий лист приводят в контакт с водной суспензией.
10. Стеновая система, содержащая стеновой каркас, к которому прикреплена по меньшей мере одна плита гипсокартона по п.1, при этом задний бумажный покрывающий лист находится в контакте со стеновым каркасом, и внешняя поверхность переднего бумажного покрывающего листа обращена в сторону от каркаса.
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